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BEZWZGLEDNA BARIERA DLA PROCHNICY

UWAGA!

* USZCZELNIANIE BRUZD | INNYCH NATURALNYCH ZAGEEBIEN ZNAJDUJACYCH SIE
NA POWIERZCHNIACH ZEBOW JEST NAJSKUTECZNIEJSZA METODA ZAPOBIEGANIA
PROCHNICY.

* USZCZELNIANIE BRUZD, CZYLI LAKOWANIE, JEST ZABIEGIEM BEZBOLESNYM,
WYKONYWANYM PRZEZ LEKARZY STOMATOLOGOW | HIGIENISTKI STOMATOLOGICZNE.

* PRAWIDEOWO WYKONANE LAKOWANIE TO DLUGOTRWALA BARIERA DLA PROCHNICY.
W REZULTACIE ZAB JEST W STANIE OSIAGNAC TAK WYSOKI POZIOM MINERALIZAC]I,
ZE MOZE STAC SIE CAtKOWICIE ODPORNY NA PROCHNICE.

W Polsce prochnica wystepuje:

19% 96% 99,9%

u ponad 79% dzieci w wieku 12 lat u ponad 96% 18-latkow u niemal wszystkich dorostych (99,9%)



PRZYKLADY ZASTOSOWAN LAKU SZCZELINOWEGO

LAKOWANIE ZDROWYCH ZEBOW MLECZNYCH

Pawierzchnie zujace czworek i piatek sa, w przypadku zebow mlecznych, najczestszym migjscem
rozwoju prochnicy. Prachnica jest gtowng przyczyng bolu zebow u dzieci. Prowadzi rowniez do
zaburzen zgryzu, trudnosci z zasypianiem oraz stabych wynikéw w nauce.

50% dzieci w wieku 3 lat ma juz zgby zaatakowane przez préchnice.

LAKOWANIE ZDROWYCH ZEBOW STAYCH

Powierzchnie zujgce zebéw trzonowych i przedtrzonowych sa, w przypadku zebow statych,
najczestszym miejscem rozwoju prochnicy.

96% 18-latkow ma zeby zaatakowane przez prochnice.

LAKOWANIE OSEMEK GORNYCH

Domowe zabiegi czyszczenia zebow nie zapewniajg kompletnej higieny gornych 6semek.
Prawidtowo zalakowane 6semki mogg pozostac zdrowe przez wiele lat, bedac, w razie potrzeby,
migjscem mocowania protezy lub mostu. Usuwanie zdrowych, prawidtowo potozonych osemek
nie ma zadnego uzasadnienia.

LAKOWANIE ZEBOW Z PROCHNICA POWIERZCHNIOWA

LAK SZCZELINOWY jest materiatem kompozytowym o wytrzymatosci mechanicznej pozwalajgcej
rowniez na wykonywanie wypetnien. Po opracowaniu prochnicy wypetnienie ubytku i zabieg
lakowania moga zosta¢ wykonane tym samym materiatem.

LAKOWANIE OTWOROW SLEPYCH

Otwary $lepe zwykle wystepuja na powierzchniach podniebiennych gornych siekaczy i s bardzo
czestym miejscem rozwoju prochnicy. Gtebokie otwory $lepe stanowig powazne zagrozenie
dla zgba - szczegolnie w przypadku bocznych siekaczy o matych rozmiarach, gdzie nawet
nieznaczna prochnica moze spowodowac ztamanie zeba. Lakowanie jest jedyng skuteczng metoda
zabezpieczania zebow przed prochnicg otworow slepych.



LAKOWANIE ZDROWYCH ZEBOW MLECZNYCH
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o Czworki i pigtki sg zebami mlecznymi najbardziej Niezalakowane bruzdy mlecznych
() narazonymi na prochnice. Najskutecznigjszym czworek i pigtek stwarzajg idealne
g zabezpieczeniem tych zebow jest uszczelnianie bruzd. Srodowisko dla razwoju prochnicy.
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& Przekroj zalakowanego mlecznega trzonowca

na koncowym etapie wyrzynania sie zeba
statego. Tak zabezpieczony zab mleczny moze
pozostac catkowicie zdrowy przez kilka lat,

az do momentu pojawienia sig nowego zeba.




LAKOWANIE ZDROWYCH ZEBOW STALYCH
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m Przedtrzonowce i trzonowce sg zgbami statymi najbardziej Niezalakowane bruzdy statych przedtrzonowcow
([@») narazonymi na prochnice. Najskuteczniejszym zabezpieczeniem i trzonowcow stwarzajg idealne $rodowisko
g tych zebdw jest uszczelnianie bruzd. dla rozwoju préchnicy.
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Przekroj zeba statego po wytrawieniu
i podczas zabiegu lakowania.
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/alakowane zeby przedtrzonowe i trzonowe - wszystkie bruzdy uszczelnione.
Prawidtowo zabezpieczone zeby sg w stanie 0siggnac tak wysoki poziom
mineralizacji, ze moga stac sie catkowicie odporne na prochnice.




LAKOWANIE GSEMEK GORNYCH

ROZWIAZANIE PROBLEM

REZULTAT

Gorna Gsemka potozona poza tukiem zebowym.
W tym przypadku domowa higiena jamy ustnej
jest bardzo utrudniona i praktycznie nieskuteczna.
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Przekroj 6semki po wytrawieniu
i podczas zahiegu lakowania.
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Zalakowana 0semka - wszystkie bruzdy uszczelnione.
Tak zabezpieczona 6semka moze pozostat catkowicie
zdrowa przez wiele lat, stanowigc, w razie potrzeby,
mocowanie dla mostu lub protezy.




LAKOWANIE ZEBOW Z PROCHNICA POWIERZCHNIOWA
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Zab trzonowy po opracowaniu prochnicy
powierzchniowe;.
Przekroj zeba trzonowego z widoczng prochnica
powierzchniowg w okalicy zdrowych bruzd.
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Przekroj zeba trzonowego po wytrawieniu i podczas
zabiegu lakowania.




LAKOWANIE OTWOROW SLEPYCH

PROBLEM

ROZWIAZANIE

Siekacz boczny z atworem Slepym.

REZULTAT

stwarzajg idealne
rozwoju prochnicy.

Zalakowany otwor $lepy w siekaczu bocznym.

Tak zabezpieczona dwojka moze pozostat
catkowicie zdrowa przez wiele lat.

Przekroj siekacza bocznego z widoczng
prochnica. Niezalakowane otwory Slepe
Srodowisko




SPOSOB UZYCIA

TABELA POLIMERYZAC)I

SKtAD

SRODKI 0STROZNOSCI

OGRANICZENIA W STOSOWANIU
INTERAKCJE

INFORMAC)JE DODATKOWE

PRZECHOWYWANIE

PRZECIWWSKAZANIA
| OSTRZEZENIA

1. Zaaplikowa¢ WYTRAWIACZ na powierzchnie przeznaczone do lakowania, zwracajgc
szczegolng uwage na wprowadzenie go rowniez na dno bruzdy; pozostawic na 20-30 s.

2. Sptukac doktadnie WYTRAWIACZ silnym strumieniem wody, a nastepnie starannie
osuszyc. Jesli wyglad wytrawionego szkliwa nie jest kredowo-biaty nalezy powtarzy¢
proces wytrawiania. Jesli wystgpi nawet minimalne zanieczyszczenie wytrawianego
miejsca, wytrawi¢ ponownie przez ok. 10 s. Nie wymaga stosowania systemu wigzgcego.

3. Starannie wprowadzi¢ LAK SZCZELINOWY we wszystkie wytrawione bruzdy.

4. Naswietlac zgodnie z tabelg polimeryzacji.

Lampa 5s 10s
Halogen/LED (500-800 mW/cm?) 2,0 mm 3,0mm
LED (>800 mW/cm?) 3,0mm 4,0mm

Mieszanina zywic dimetakrylanowych (Bis-GMA, TEGDMA, UDMA, Bis-EMA), szkto Ba-Al-B-Sj,
krzemionka pirogeniczna, ukfad fotoinicjujgcy, stabilizatory. Zawarto$¢ napetniaczy:
20 % wag.

Unika¢ kontaktu niespolimeryzowanego materiatu ze skorg, tkankami miekkimi jamy
ustnej i oczami. W przypadku kontaktu przeptukac duzg iloScig wody. W razie dolegliwosci
skontaktowat sig z lekarzem, podajgc informacje o produkcie. W przypadku wystgpienia
reakcji alergicznej, zaprzesta¢ stosowania produktu. W przypadku potknigcia
lub zaaspirowania produktu do uktadu oddechowego nalezy natychmiast skontaktowac
sie z lekarzem.

Nie stosowa¢ w przypadku, gdy niemozliwa jest catkowita izolacja powierzchni od Sliny,
wilgoci czy krwi. Zanieczyszczenia mogg zaburzac polimeryzacje laku, powodujgc spadek
wytrzymatosci mechanicznej i zmniejszenie efektywnosci uszczelnienia. Nalezy zadbac
0 prawidtowe naSwietlenie lampg polimeryzacyjng.  Kompozyt  niecatkowicie
spolimeryzowany moze by¢ alergizujgcy dla pacjenta. Nie stosowaC produktu
w bezposrednim kontakcie z materiatami zawierajgcymi eugenal.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia niespolimeryzowanego kompozytu nalezy
usungc zanieczyszczong warstwe materiatu. W razie zanieczyszczenia lub mechanicznego
uszkodzenia warstwy juz spolimeryzowanej, nalezy delikatnie wytrawic jej powierzchnie
i ponownie pokry¢ warstwg laku. Naswietla¢ wg tabeli polimeryzacji. W przypadku

niepetnej polimeryzacji usung¢ nieprawidtowo spolimeryzowang warstwe i potozy¢
nastepng, naswietlajac jg prawidtowo.

Przechowywa¢ w temperaturze 3-28°C. W przypadku przechowywania w obnizonej
temperaturze, przed powtdrnym uzyciem materiatu nalezy poczeka¢ az powrdci
on do temperatury pokojowej. Celem unikniecia przypadkowe] polimeryzacji
LAKU SZCZELINOWEGO w aplikatorze, zawsze cofac ttoczek strzykawki po uzyciu.

Nie stosowat kompozytu LAK SZCZELINOWY u pacjentow ze stwierdzong alergig
na metakrylany.

Trzymac¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci oraz 0s6b nieuprawnionych.

Chroni¢ przed swiattem.

Chranic przed przegrzaniem.

Uzywac zgodnie z zaleceniami producenta.

Nie uzywac po uptywie terminu waznosci.

Produkt przeznaczony wytacznie dla lekarzy stomatologow i higienistek stomatologicznych.
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